
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO TOLERÂNCIA

Rodar o traço e aplicar em caráter 
experimental a primeira mistura -

Visualmente, uma vez por semana -

Não inspecionado: em branco

Número

OBRA: LOCAL DE INSPEÇÃO:

Traço

Logo Sistema de Gestão da Qualidade
Identificação: FVS. 07b

Revisão: 00

FVS - PRODUÇÃO DE MATERIAL - ARGAMASSA

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Amostragem: 100% do serviço LOCAL

ITEM

Homogeneidade e 
consistência
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